
含量(ZrOCl·8HO) ≥99.0% 99.4%≥98.0%

澄清度试验，号 ≤4 ＜4≤6

铝(Al) 合格 合格合格

钛(Ti) 合格 合格合格

铈(Ce) 合格 合格合格

钍及钇(Th及Y) 合格 合格合格

对氟灵敏度 合格 合格合格
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