
含量[Ce(SO)·4HO] ≥80.0% 83.6%≥80.0%

稀硫酸溶解试验,号 ≤3 ＜3≤5

氯化物(Cl) ≤0.01% ＜0.01%≤0.01%

铝(Al) ≤0.08% ＜0.08%≤0.08%

铁(Fe) ≤0.005% ＜0.005%≤0.02%

重金属(以Pb计) ≤0.005% ＜0.005%≤0.015%

其他铈盐(以CeO计) ≤0.2% ＜0.2%≤1.0%

其他稀土金属 ≤0.4% ＜0.4%≤1.0%

氨水不沉淀物(以硫酸盐计) ≤0.25% ＜0.25%≤0.25%
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Q/GHKJ 132-2011

404.30

分析纯

分 子 式：

分 子 量：

检验依据：

检验结果

Ce(SO ) ·4H O  

检验日期： 2013-02-19

签发人： 张志斌 检验人：复核人： 黄  美

备注：

级    别： 分析纯

广东光华科技股份有限公司
Guangdong Guanghua Sci-Tech Co.,Ltd

地址(Add)：广东省汕头市大学路295号
电话(Tel)：0754-88213888
传真(Fax)：0754-88221999
网址(Web)：http://www.jinhuada.com

分 析 报 告 单

品    名： 四水合硫酸高铈

批    号： 20130219

徐晓洪

化学纯

http://www.jinhuada.com

