
熔点范围 ℃ 67～70 合格64～70

碘值，g/100g ≤3.0 ＜3.0≤4.0

酸值(以KOH计)，mg/g 195～210 合格-

灼烧残渣(以硫酸盐计) ≤0.2% ＜0.2%≤0.5%

水溶性酸 合格 合格合格

中性脂肪和石蜡 合格 合格合格
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