
含量(NbO) ≥99.5% 99.6%

钛(Ti) ≤0.002% ＜0.002%

铜(Cu) ≤0.002% ＜0.002%

硅(Si) ≤0.005% ＜0.005%

砷(As) ≤0.003% ＜0.003%

铬(Cr) ≤0.002% ＜0.002%

铝(Al) ≤0.003% ＜0.003%

锡(Sn) ≤0.002% ＜0.002%

铋(Bi) ≤0.002% ＜0.002%

钼(Mo) ≤0.003% ＜0.003%

钨(W) ≤0.003% ＜0.003%

锰(Mn) ≤0.002% ＜0.002%

钽(Ta) ≤0.1% ＜0.1%

铁(Fe) ≤0.005% ＜0.005%

铅(Pb) ≤0.002% ＜0.002%

镍(Ni) ≤0.002% ＜0.002%

锑(Sb) ≤0.002% ＜0.002%

镁(Mg) ≤0.002% ＜0.002%

氟(F) ≤0.08% ＜0.08%

检  验  项  目

Q/GHKJ 9023-2011

265.81

指   标

分 子 式：

分 子 量：

检验依据：

检验结果

Nb O 
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