
含量(CHNO) ≥98.5% 99.1%

氨水溶解试验 合格 合格

灼烧残渣(以硫酸盐计) ≤0.1% ＜0.1%

氯化物(Cl) ≤0.002% ＜0.002%

硫酸盐(SO) ≤0.002% ＜0.002%

铁(Fe) ≤0.002% ＜0.002%

铜(Cu) ≤0.0005% ＜0.0005%

络合力试验 合格 合格

检  验  项  目

Q/GHKJ 183-2014

191.14

分析纯

分 子 式：

分 子 量：

检验依据：

检验结果

C H NO  

检验日期： 2015-12-19
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